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1) Щукина Ю.В., Гильмияров Р.И., Баландин И.С., Гильмияров Д.И. Вяжущие на 
основе буроугольной золы ТЭЦ для получения автоклавного газобетона. 

2) Овчаренко Г.И., Бровкина Н.Г., Бережной А.Г., Чеботников С.М. 
Водонепроницаемость цементных растворов: разработка ускоренного метода определения 
водонепроницаемости, особенности фозообразования цементного камня с химическими 
добавками. 

3) Овчаренко Г.И., Болгова Н.А., Лысова Н.В. Исследование гипса Джиринского 
месторождения для использования в производстве строительных материалов. 

4) Овчаренко Г.И., Буздалин В.В., Мухин Б.С. Эффективность получения и 
применения ШПЦ в условиях ЖБИ. 

5) Овчаренко Г.И., Бровкина Н.Г., Вагапова К.С., Горн К.С. Морозостойкость бетона, 
обработанного солями проникающей гидроизоляции. 

6) Музалевская Н.В., Викторов А.В., Лютцева Т.В. Вяжущее для безусадочных 
растворов. 

7) Щукина Ю.В., Баев М.Н., Власова И.Н., Иванова К.В. Исследование прочности 
межпоровой перегородки неавтоклавного пенобетона. 

8) Овчаренко Г.И., Голованов Н.О., Малыгин Р.С. Эффективность применения ВНВ. 
9) Овчаренко Г.И., Музалевская Н.В., Гусев Д.С., Заушицына О.Г. Получение 

безусадочных стяжек для полов с применением высококальциевой золы ТЭЦ. 
10) Овчаренко Г.И., Зяблицкая Я.В., Тятюхина Д.Д. Вяжущее низкой 

водопотребности. 
11) Овчаренко Г.И., Бровкина Н.Г., Казанцева С.В., Стародубов А.М. Влияние 

проникающей гидроизоляции на морозостойкость цементно-песчаного раствора. 
12) Овчаренко Г.И., Казарян Г.П., Сорокина А.С. Сульфатостойкость 

золпортландцементов. 
13) Овчаренко Г.И., Бровкина Н.Г., Киселева Е.В. Влияние проникающей 

гидроизоляции на атмосферостойкость цементно-песчаного раствора. 
14) Овчаренко Г.И., Конюшенко ЕС.., Костик М.В. Исследование собственных 

деформаций камня из золопртландцемента. 
15) Овчаренко Г.И., Корхонен С.Н. Влияние органобентонитов на свойства  эмалей 

ПФ – 115. 
16) Овчаренко Г.И., Кравченко А.П., Кузовлев М.М. Золопортландцементы на кислой и 

высококальциевой золе. 
17) Щукина Ю.В., Гильмияров Р.И., Кузнецов Н.А., Фомичев Ю.Ю. Использование 

золопортландцемента в технологии автоклавного газобетона. 
18) Козлова В.К., Никишова Е.В. Организация производства газобетона с 

использованием доломитовой извести. 
19) Овчаренко Г.И., Пискунов М.И., Смирнов В.О. Смешанные вяжущие на основе 

доменного граншлака. 
20) Овчаренко Г.И., Самсонов А.Ю., Стрельцов И.А. Золопортландцемент на основе 

низкокальциевых зол. 
21) Щукина Ю.В., Баев М.Н., Сидоренко Д.Е., Смольянинова Т.Н. Исследование и 

получение легкого пенобетона. 


